
 

 

Klasy dokładności kulek ceramicznych 

Klasa 
Tolerancja średnicy 

[μm] 
Sferyczność 

[μm] Chropowatość [Ra] 

G3 0,08 0,08 0,012 
G5 0,13 0,13 0,02 

G10 0,25 0,25 0,025 
G16 0,4 0,4 0,032 

G20 0,5 0,5 0,04 

G28 0,7 0,7 0,05 
G40 1 1 0,08 

G60 1,5 1,5 0,125 
G100 2,5 2,5 0,125 

G200 5 5 0,2 
G500 12,5 12,5 - 

G1000 25 25 - 
 


